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TEMARIO TEÓRICO: COMPORTAMIENTO Y CONTROL DE MATERIALES 

- Introducción 

1. COMPORTAMIENTO DE MATERIALES 
1.1. Fractura de materiales metálicos. 
1.2. Fatiga de materiales metálicos. 
1.3. Termofluencia de materiales metálicos. 
1.4. Comportamiento de materiales no metálicos. 
1.5. Conformado de materiales metálicos. 
1.6. Procesado de materiales no metálicos. 
1.7. Introducción a la Soldadura. Métodos de unión de materiales. 

2. CORROSIÓN. DEGRADACIÓN Y PROTECCIÓN DE MATERIALES. 
2.1. Introducción a la corrosión. 
2.2. Formas de corrosión en materiales metálicos. 
2.3. Protección frente a la corrosión. 
2.5. Materiales resistentes a la corrosión. 

3. INSPECCIÓN DE MATERIALES. 
3.1. Introducción a la inspección de materiales. 
3.2. Inspección mediante ensayos no destructivos : por líquidos penetrantes y partículas magnéticas, 
radiográfica, mediante ultrasonidos 
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TEMARIO PRÁCTICO: COMPORTAMIENTO Y CONTROL DE MATERIALES 

- Estudio de aleaclones de alumlnlo endurecidas mediante envejecimiento 
- Estudio de grietas originadas por tensión-corrosión 
- Protección de aluminio mediante anodlzado 
- Corrosión intergranular de aceros Inoxidables 
- Ensayos no destructivos mediante líquidos penetrantes 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: COMPORTAMIENTO Y CONTROL DE MATERIALES 

Requisito mínimo para aprobar : 

Aprobar el examen final, realizar las prácticas de laboratorio y entregar un Informe con calidad 
suficiente. 

calificación final : Resultado del examen final. Esta calificación puede verse afectada positivamente por 
el trabajo de prácticas realizado y por la realización de otras actividades de carácter voluntario 
(exposición de trabajos en seminarios y realización de estudios monográficos), contempladas dentro de 
la iniciativa PEP. 
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